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Haftzugprifung®

Haftzugprufungen tberprifen den Verbund
zwischen einer Betonoberflache und darauf
liegenden Schichten wie Putze, Estriche, Be-
schichtungen etc. und erlauben die Bestim-
mung der Haftfestigkeit zwischen zwei Mate-
rialien.

Bei der Prufung wird ein Prlfstempel auf eine
von der Grosse her definierte Flache einer
Beschichtung aufgeklebt. Mittels einer Zug-
prifmaschine wird der Stempel rechtwinklig
zur Betonoberflache bis zum Abriss / Bruch
gezogen. Neben dem Messwert ist auch die
Lokalisierung der Bruchstelle eine massge-
bende Information.
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